
gospodarka surowcami mineralnymi – mineral resources management

2016   Volume 32   Issue 3   Pages 173–194

DOI 10.1515/gospo-2016-0025

*  Dr inż.., Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii, Gliwice; e–mail: michal.mazurek@polsl.pl

Michał Mazurek*, anna ManoWska*, rafał JenDruŚ*

Laboratoryjno-statystyczna analiza wpływu 
wybranych parametrów technologicznych 

stołu koncentracyjnego na proces wzbogacania 
mułu węglowego

Wprowadzenie

stoły koncentracyjne stosowane są w procesach wzbogacania kopalin stałych od ponad 
100 lat. najczęściej stosowana konstrukcja stołów koncentracyjnych przedstawia się w po-
staci nachylonej płyty o kształcie prostokąta bądź też rombu; istnieją także inne konstrukcje 
stołów stosowane obecnie z powodzeniem w światowym przemyśle przeróbki kopalin (De 
korte 2010; honaker i in. 2010), które w krajowej branży przeróbczej nie znalazły jak dotąd 
zastosowania. Główną zaletą stołów koncentracyjnych jest ich wysoka dokładność rozdzia-
łu, bardzo prosta budowa, jak i niskie koszty eksploatacji. Przedział uziarnienia wzboga-
canych kopalin  na  stołach koncentracyjnych waha  się w granicach 6–0 mm. najczęściej 
stoły koncentracyjne wykorzystuje się do wzbogacania złota, srebra, rud cynkowo-ołowio-
wych,  piasków  szklarskich  oraz węgla.  Jednakże  z  uwagi  na  niską wydajność,  sięgającą 
około 12 Mg/h, nie są one stosowane w polskim górnictwie węglowym. Proces wzbogacania 
na stole koncentracyjnym opiera się na wykorzystaniu przepływu laminarnego strumienia 
wody roboczej (przepływu, w którym płyn przepływa w równoległych warstwach bez za-
kłóceń pomiędzy warstwami) w celu rozdzielenia drobno uziarnionego materiału zróżni-
cowanego pod względem gęstości. Powierzchnia stołu może być gładka lub też rowkowana 
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(listewkowa) w zależności od wielkości ziaren rozdzielanego materiału. na skutek działania 
sił:  ciężkości G, bezwładności P,  tarcia T  i  siły naporu wody Pd,  zachodzi zjawisko  roz-
warstwienia się ziaren według ich ciężarów właściwych; graficzny obraz działania wyżej 
wymienionych sił na wzbogacany materiał pokazano na rysunku 1.

najbardziej korzystne warunki do prowadzenia procesu rozdziału na stole koncentra-
cyjnym zachodzą wówczas, gdy występują duże różnice w gęstościach pomiędzy ziarnami 
użytecznymi a skałą płonną sięgające nawet 4 do 5 g/cm3. Wpływ na zachowanie się ziaren 
znajdujących się w strudze wody, która spływa po płycie stołu koncentracyjnego, wywierają 
następujące czynniki (Blaschke i in. 2001):

�� gęstość ziaren,
�� kształt ziaren,
�� współczynnik tarcia pomiędzy ziarnami a powierzchnią płyty stołu,
�� grubość spływającej warstwy wody,
�� lepkość wody,
�� chropowatość płyty stołu,
�� nachylenie płyty stołu.

zakłady przeróbki mechanicznej kopalin, wchodzące w skład kopalń węgla kamienne-
go, wytwarzają różnorakie produkty handlowe, tzw. sortymenty (tj. grube, średnie, drobne 
oraz miały  i  inne), charakteryzujące się określoną wartością użytkową dla potencjalnego 
użytkownika.  na  skutek  produkcji  wyżej  wymienionych  sortymentów  powstają  pewne 
ilości najdrobniejszych ziarn węglowych w klasie 1–0 mm, zwane mułami, które charak-
teryzują  się  stosunkowo niską wartością opałową, wysoką  zawartością popiołu  i wilgoci 
(Grudziński 2005; Blaschke 2011; hycnar 2003; Borowski  i hycnar 2013). W przeszłości 

rys. 1. schemat działania stołów koncentracyjnych 
Źródło: Poradnik Górnika 1976

fig. 1. concentrating table function diagram 
source: Poradnik Górnika 1976
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muły węglowe uznawane były za odpad  i  lokowano  je w  tzw. osadnikach mułowych  lub 
też łączono z odpadami popłuczkowymi i kierowano na składowiska; obecnie zauważa się 
zainteresowanie ze strony koncernów energetycznych pozyskaniem mułów jako paliwa do 
spalania w paleniskach fluidalnych (hycnar i Bugajczyk 2004; hycnar i in. 2005; hycnar 
2006). Muły węglowe powstające na drodze procesów przeróbczych posiadają pewien po-
tencjał energetyczny, który należy umiejętnie wykorzystać (Baic i Blaschke 2010; Blaschke 
i in. 2011). Wydzielenie substancji węglowej poprzez proces wzbogacania stanowi pewien 
sposób odzysku energii. Problematyka zasobności  i potencjału energetycznego dotycząca 
krajowych mułów węglowych została scharakteryzowana w pracach (Blaschke 2001; sobko 
i in. 2011a, sobko i in. 2011b; szpyrka i Lutyński 2012, Lutyński i in. 2012; Blaschke i Baic 
2012, Blaschke i in. 2012). Wydzielenie substancji węglowej poprzez proces wzbogacania 
to jedna z metod odzysku energii. W związku z powyższym przeprowadzono badania idą-
ce w kierunku poprawy jakości krajowych mułów węglowych, wykorzystując w tym celu 
stół koncentracyjny i warunkując jego pracę względem wybranych parametrów technolo-
gicznych.

1. Charakterystyka materiału przeznaczonego do badań

Podstawowym  problemem  dla  poprawności  badania  statystycznego  w  przeróbce  su-
rowców mineralnych jest poprawne pobranie próbki, zgodnie z celem i zadaniami prowa-
dzonego badania. Próbka pobierana do badań powinna być losowa i reprezentatywna, tzn. 
dobrana w  taki  sposób,  aby  jedynie  przypadek decydował  o  tym,  który  element  popula-
cji generalnej wchodzi do próbki oraz żeby jej struktura pod względem badanej cechy nie 
różniła się istotnie od struktury populacji generalnej i stanowiła podstawę do poprawnego 
wnioskowania (Tumidajski 1993). 

Materiał przeznaczony do badań został pobrany poprzez losowanie zależne, co ozna-
cza,  że  losowanie  próbki  było  bez  zwracania  każdego  wylosowanego  elementu  popu- 
lacji generalnej, tak że jeden element populacji może zostać wylosowany do próbki tylko 
jeden raz. 

Badaniu poddano muł węglowy pochodzący z osadnika mułowego zlokalizowanego na 
terenie jednej z kopalni Górnośląskiego zagłębia Węglowego, co stanowiło zbiór elemen-
tów, które mają przynajmniej jedną właściwość wspólną, kwalifikującą je do jednego zbioru 
oraz przynajmniej jedną właściwość, ze względu na którą elementy te mogą różnić się mię-
dzy sobą. Materiał surowy przeznaczony do badań poddano suszeniu w temperaturze około 
30°c. Wysuszony materiał charakteryzował się wyraźną czarną barwą. Przygotowaną prób-
kę materiału poddano analizie sitowej, mającej na celu określenie wychodów poszczegól-
nych klas ziarnowych. analizę przeprowadzono na sucho, wykorzystując zestaw sit o nastę-
pujących średnicach: 0,6 mm, 0,5 mm, 0,3 mm, 0,25 mm, 0,2 mm, 0,1 mm. Wyniki analizy 
sitowej przedstawiono w tabeli 1 i wykreślono na ich podstawie krzywą składu ziarnowego, 
co pokazano na rysunku 2.
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Tabela 1.  zestawienie klas ziarnowych i wychodów badanego materiału

Table 1.  summary of grain with a size and yields of the test material

klasa ziarnowa 
d [mm]

Wychód wagowy 
Y [g]

Wychód procentowy 
Y [%]

suma wychodu 
ΣY [%]

0,6–0,5 151,8 24,95   24,95

0,5–0,3 139,4 22,92   47,87

0,3–0,25   32,6   5,36   53,23

0,25–0,2 100,9 16,59   69,82

0,2–0,1 124,8 20,52   90,33

< 0,1   58,8   9,67 100,00

Źródło: opracowanie M. Mazurek

analizując przebieg krzywej składu ziarnowego zauważyć można, że badany muł stano-
wią klasy ziarnowe o w miarę zbliżonych wychodach rzędu 20 do około 25%, tylko w dwóch 
przypadkach następuje  znaczne  odstępstwo od wyżej  przedstawionego przedziału:  klasa 
0,3–0,25 mm stanowi tylko 5,36%, a klasa <0,1 mm stanowi 9,36%. otrzymane klasy ziar-
nowe poddano analizie  jakościowej w celu określenia  zawartości  popiołu. na  rysunku 3 
przedstawiono zapopielenie badanych klas, z których wyraźnie wynika, że najwyższą za-
wartość popiołu zawiera klasa <0,1 mm. W pozostałych przypadkach zauważa się znaczną 
rozbieżność w zawartości popiołu, sięgającą od 5 do około 22%. Można  także zauważyć 
swoistą zależność: zmniejszanie  się  średnicy ziaren badanego materiału przekłada się na 
wzrost substancji mineralnej w stosunku do ziaren czystego węgla.

rys. 2. krzywa składu ziarnowego analizowanego mułu surowego (opracowanie M. Mazurek)

fig. 2. size distribution curve of the analyzed raw sludge (M. Mazurek elaboration)
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2. Metodyka badań

Badania zostały przeprowadzone w skali laboratoryjnej na stole koncentracyjnym typu 
WiLfLeY. Literatura branżowa (Blaschke W. i Blaschke s. 2001; Błaszczyński i in. 2001; 
Błaszczyński 2002; stępiński 1964) podaje, że do wzbogacania mułów węglowych zaleca się 
stosowanie płyty stołu o powierzchni gładkiej, nachylonej pod kątem od 1–2,5o, natomiast 
w przeprowadzonych badaniach celowo zastosowano płytę rowkowaną oraz ustalono losowo 
kąt nachylenia płyty na β = 6o chcąc zbadać wpływ tych parametrów technologicznych na 
wyniki rozdziału, a co się z tym wiąże na wartość użytkową otrzymanych produktów wzbo-
gacania. zagęszczenie materiału kierowanego na stół wynosiło ρ = 300 g/dm3, jako zmien-
ny parametr, w odniesieniu do którego prowadzono badania, przyjęto częstotliwość  sko- 
ków płyty roboczej stołu wynoszącą kolejno: f = 240 1/min, f = 230 1/min, f = 220 1/min, 
f = 210 1/min. ilość wody dodatkowej podawanej na płytę stołu wynosiła 1,25 dm3/min. Po-
bieranie produktów ze stołu odbywało się po 60 sekundach od otwarcia zaworu podającego 
materiał; czas ten był potrzebny do utworzenia na stole ustabilizowanego wachlarza różni-
cującego badany muł pod względem wymiarowym  jak  i gęstościowym. Produkty wzbo-
gacania odbierano kolejno do ośmiu pojemników. otrzymane produkty zostały następnie 
wysuszone  w  suszarce,  po  czym  poddano  je  analizie  jakościowej  na  zawartość  popiołu 
i siarki. należy także wspomnieć, że materiał kierowany na stół koncentracyjny nie został 
uprzednio poddany procesowi odmulania. czynność  tę pominięto celowo, aby sprawdzić 
jak podwyższona zawartość iłów wpłynie na proces rozdziału.

rys. 3. zawartość popiołu w badanych klasach ziarnowych (opracowanie M. Mazurek)

fig. 3. The ash content in the analyzed grain size (M. Mazurek elaboration)
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3. Wyniki badań

Wyniki  badań  jakie  otrzymano  podczas  wzbogacania  mułu  surowego  zamieszczono 
w tabelach 2–5. 

Tabela 2.  Wyniki badań mułu surowego w klasie <0,6 mm dla częstotliwości skoków płyty roboczej stołu  
  f = 240 1/min

Table 2.  results of research of the raw silt with a size of <0,6 mm for the stroke frequency of table f = 240 1/min

numer 
pojemnika 

Masa produktu 
[g]

Wychód 
procentowy 

Y [%]

suma wychodu 
ΣY [%]

zawartość 
popiołu 
Aa [%]

zawartość 
siarki

Produkt 1   40   1,22   1,22   3,06 0,45

Produkt 2 114   3,49   4,71   4,65 0,48

Produkt 3 198   6,06   10,77   6,38 0,45

Produkt 4 559 17,11   27,88   7,91 0,45

Produkt 5 767 23,48   51,36   9,43 0,43

Produkt 6 581 17,78   69,15   9,64 0,41

Produkt 7 580 17,75   86,90 12,00 0,42

Produkt 8 428 13,10 100,00 47,29 0,90

Źródło: opracowanie M. Mazurek.

Tabela 3.  Wyniki badań mułu surowego w klasie < 0,6 mm dla częstotliwości skoków płyty roboczej stołu  
  f = 230 1/min

Table 3.  results of research of the raw silt with a size of < 0,6 mm for the stroke frequency of table f = 230 1/min

numer 
pojemnika 

Masa produktu
[g]

Wychód 
procentowy

Y[%]

suma wychodu
ΣY [%]

zawartość 
popiołu
Aa [%]

zawartość 
siarki

Produkt 1   39   1,42     1,42   4,65 0,50

Produkt 2 221   8,02     9,44   7,23 0,49

Produkt 3 351 12,74   22,18   7,70 0,48

Produkt 4 746 27,08   49,26   8,10 0,45

Produkt 5 622 22,58   71,83 10,41 0,49

Produkt 6 255   9,26   81,09 11,39 0,46

Produkt 7 217   7,88   88,97 12,34 0,47

Produkt 8 304 11,03 100,00 53,04 0,94

Źródło: opracowanie M. Mazurek.
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Tabela 4.  Wyniki badań mułu surowego w klasie < 0,6 mm dla częstotliwości skoków płyty roboczej stołu  
  f = 220 1/min

Table 4.  results of research of the raw silt with a size of < 0,6 mm for the stroke frequency of table f = 220 1/min

numer 
pojemnika 

Masa produktu
[g]

Wychód 
procentowy

Y [%]

suma wychodu
ΣY [%]

zawartość 
popiołu
Aa [%]

zawartość 
siarki

Produkt 1   23,1   1,08     1,08   6,17 0,49

Produkt 2 116,4   5,44     6,52   7,44 0,48

Produkt 3 181,5   8,48   15,00   8,25 0,47

Produkt 4 455,6 21,29   36,28   8,72 0,45

Produkt 5 427,6 19,98   56,26 10,49 0,44

Produkt 6 242,3 11,32   67,58 11,54 0,46

Produkt 7 323,4 15,11   82,69 14,75 0,47

Produkt 8 370,5 17,31 100,00 54,80 0,91

Źródło: opracowanie M. Mazurek.

Tabela 5.  Wyniki badań mułu surowego w klasie < 0,6 mm dla częstotliwości skoków płyty roboczej stołu  
  f = 210 1/min

Table 5.  results of research of the raw silt with a size of < 0,6 mm for the stroke frequency of table f = 210 1/ min

numer 
pojemnika 

Masa produktu
[g]

Wychód 
procentowy

Y[%]

suma wychodu
ΣY [%]

zawartość 
popiołu
Aa [%]

zawartość 
siarki

Produkt 1   30,5   1,54     1,54   7,23 0,49

Produkt 2   92,9   4,70     6,25   7,97 0,48

Produkt 3 222,8 11,28   17,53   8,38 0,47

Produkt 4 389,6 19,72   37,25 10,43 0,45

Produkt 5 383,0 19,39   56,64 10,88 0,44

Produkt 6 298,0 15,09   71,73 13,23 0,46

Produkt 7 307,8 15,58   87,31 17,67 0,45

Produkt 8 250,6 12,69 100,00 60,82 0,91

Źródło: opracowanie M. Mazurek.

otrzymane  produkty  wzbogacania  przeanalizowano  pod  kątem  zawartości  popiołu 
i siarki, czyli tzw. parametrów balastowych. analizy jakościowe przeprowadzono zgodnie 
z obowiązującymi normami Pn-80/G-04512/az1:2002 i Pn-G-04584:2001.
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analizując powyższe tabele zauważa się, że najniższa zawartość popiołu występuje dla 
częstotliwości  skoków płyty stołu  f = 240 1/min kolejno w produktach 1  i 2  (koncentra-
tach), w miarę zmniejszania częstotliwości skoku płyty pogarsza się  jakość otrzymanych 
produktów wzbogacania, najwyższe zawartości popiołu występują dla wszystkich przepro-

rys. 4. Wychody i zawartość popiołu badanego materiału dla częstotliwości skoku płyty stołu f = 240 1/min 
(opracowanie M. Mazurek)

fig. 4. The yield and the ash content of the test material for the stroke frequency of table f = 240 1/min 
(M. Mazurek elaboration)

rys. 5. Wychody i zawartość popiołu badanego materiału dla częstotliwości skoku płyty stołu f = 230 1/min 
(opracowanie M. Mazurek)

fig. 5. The yield and the ash content of the test material for the stroke frequency of table f = 230 1/min  
(M. Mazurek elaboration)
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wadzonych prób w produkcie 8 (odpadzie), różnica w ich zawartości dla dwóch skrajnych 
częstotliwości skoku płyty (f = 240 1/min ‒ f = 210 1/min) wynosi około 13,5%.

Wychody masowe poszczególnych produktów wzbogacania i odpowiadającą im zawar-
tość balastu (popiołu) w odniesieniu do przyjętej częstotliwości skoku płyty stołu przedsta-
wiono kolejno na rysunkach 4–7. na rysunku 8 przedstawiono wyniki analizy jakościowej 

rys. 6. Wychody i zawartość popiołu badanego materiału dla częstotliwości skoku płyty stołu f = 220 1/min 
(opracowanie M. Mazurek)

fig. 6. The yield and the ash content of the test material for the stroke frequency of table f = 220 1/min  
(M. Mazurek elaboration)

rys. 7. Wychody i zawartość popiołu badanego materiału dla częstotliwości skoku płyty stołu f = 210 1/min 
(opracowanie M. Mazurek)

fig. 7. The yield and the ash content of the test material for the stroke frequency of table f = 210 1/min 
(M. Mazurek elaboration)
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na zawartość siarki dla badanego mułu w zależności od zmian częstotliwości skoku pły-
ty stołu (tab. 2–5). Badania pokazały, że zmiany częstotliwości skoku płyty nie wpływają 
znacznie na zmiany zawartości siarki w kolejnych produktach wzbogacania. Ponadto za-
uważa się, że w danym przypadku prowadzono badania na materiale nisko zasiarczonym.

analizując wychody poszczególnych produktów w kolejnych pojemnikach, zauważa się 
znikomy wpływ zmniejszania częstotliwości skoku płyty stołu na uzyski masowe kolejnych 
produktów rozdziału (wychody poszczególnych produktów wzbogacania dla kolejnych prób 
są zbliżone). Biorąc pod uwagę fakt, iż wychody uzyskanych koncentratów występują w nie-
wielkich ilościach, zawartość popiołu w półprodukcie (produkt 3–7) oscyluje w granicach 
kilkunastu procent oraz zapopielenie opadów wynosi średnio około 53%. stwierdza się, że 
wzbogacanie materiału uprzednio nie odmulonego wpływa negatywnie na proces rozdziału 
(podwyższona ilość iłów w badanym materiale spowodowała zwiększenie lepkości cieczy 
jak i jej gęstości, co przyczyniło się do zaburzenia trajektorii ruchu wzbogacanych ziaren 
na płycie stołu). Wątpliwa staje się również wielkość kąta nachylenia płyty stołu przyjęta 
do badań. uważa się, że skrócony został czas przebywania materiału na stole, a co za tym 
idzie prawidłowy rozdział pod względem wielkościowym i gęstościowym badanego mułu. 
Dla przykładu, w  tabeli 6 przedstawiono dane uzyskane podczas wzbogacania badanego 
mułu surowego przy parametrach optymalnych według (Blaschke W. i Blaschke s. 2001), 
tj.: kąt nachylenia płyty β = 3°, zagęszczenie materiału ρ = 400 g/dm3, częstotliwość skoku 
płyty f = 300 1/min. obraz graficzny przedstawionych danych tabelarycznych pokazano na 
rysunku 9.

rys. 8. zawartość siarki w badanym materiale dla różnych częstotliwości skoku stołu (opracowanie r. Jendruś)

fig. 8. sulphur content in test material for different stroke frequency of table (r. Jendruś elaboration)
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Tabela 6.  Wyniki badań mułu surowego w klasie < 0,6 mm dla parametrów optymalnych

Table 6.  results of research the raw silt with a size of< 0,6 mm for optimal parameter

numer 
produktu

Wychód 
procentowy suma wychodu zawartość 

popiołu

Y [%] ΣY [%] Aa [%]

Produkt 1 21,69 21,69 3,01

Produkt 2 21,55 43,24 3,95

Produkt 3 16,15 59,39 4,72

Produkt 4 14,12 73,51 10,32

Produkt 5 7,97 81,48 35,38

Produkt 6 6,81 88,29 42,75

Produkt 7 8,94 97,23 78,6

Produkt 8 2,77 100 80,3

Źródło: opracowanie M. Mazurek.

analizując dane zawarte w tabeli 6 przedstawione w postaci graficznej (rys. 9) stwier-
dza  się,  że prowadzenie procesu wzbogacania mułu węglowego przy zastosowaniu opty- 
malnych parametrów technologicznych przekłada się na uzyskanie koncentratów o niskiej 

rys. 9. Wychody i zawartość popiołu badanego materiału dla optymalnych parametrów technologicznych 
(opracowanie M. Mazurek)

fig. 9. The yield and the ash content of the test material for optimal technology parameters 
(M. Mazurek elaboration)
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zawartości balastu (popiołu) i wychodach rzędu 20%; w kolejnych produktach rozdziału za-
uważa się swoistą prawidłowość prowadzenia procesu wzbogacania na stole koncentracyj-
nym, polegającą na wzroście zawartości popiołu w półproduktach (produkt 5 i 6) i odpadach 
(produkt 7 i 8) oraz ich stosunkowo niskie wychody. W związku z powyższym zauważa się 
znaczne różnice w wychodach uzyskanych produktów wzbogacania, jak i charakteryzują-
cych je parametrach jakościowych, w stosunku do wyników badań przedstawionych w ta-
belach 2−5; fakt ten wyraźnie wskazuje na wpływ wybranych (niezalecanych) parametrów 
technologicznych na przebieg procesu wzbogacania mułu.

4. Ilościowo-jakościowa weryfikacja 
procesu wzbogacania mułu węglowego 

w ujęciu statystycznym

na podstawie  analizy danych zawartych w  tabelach 2–5 zauważyć można,  że  zwięk-
szanie częstotliwości skoków płyty roboczej stołu koncentracyjnego wpływa pozytywnie 
na proces rozdziału badanego mułu. rozważania te dotyczą badania kilku zmiennych roz-
patrując ewentualną  ich zależność. Do  tego celu można wykorzystać analizę korelacyjną 
(Bolszew i smirnow 1965; hustrulid i kuchta 2006). Podobna problematyka przedstawiona 
została w pracach (Dobosz 2001; niedoba 2013a, 2013b; Tumidajski 1992). Mając zdefinio-
wane dwa parametry, takie jak częstotliwość skoków płyty roboczej stołu oraz zawartość 
popiołów w poszczególnych produktach wzbogacania, można zbadać ich współzależność. 
sformułowano  zatem  hipotezę  głoszącą,  że  brak  jest  korelacji między  tymi  zmiennymi, 
tj. ho: ρ = 0, wobec hipotezy alternatywnej, będącej zaprzeczeniem tego przypuszczenia. 
obliczono współczynnik korelacji zgodnie ze wzorem, dla każdego pojemnika (produktu 
wzbogacania) oddzielnie (czaplicki 2011; Manowska 2010, 2012):

 ( )( )

( ) ( )
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�ª x   –  jest średnią arytmetyczną zmiennej X, oszacowanej na podstawie pobranej  
      próby; zmienna ta określa zawartość popiołu dla poszczególnych pojemników,

y   –  jest średnią arytmetyczną zmiennej Y, oszacowanej na podstawie  
    pobranej próby; zmienna ta określa częstotliwość skoków płyty roboczej stołu  
    koncentracyjnego.

Wyniki zestawiono w tabeli 7.
Dla  sprawdzenia  hipotezy  można  wybrać  statystykę  t,  określoną  wzorem  (czaplicki 

2011; Manowska 2010, 2012; Barow 1975), która ma rozkład t-studenta o n – 2 stopniach 
swobody:
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Wyniki obliczeń zawiera tabela 8.

Tabela 7.  obliczenie współczynnika korelacji dla każdego pojemnika

Table 7.  calculation of the correlation coefficient for every container

częstotliwość 
skoków płyty 
roboczej stołu

Produkt wzbogacania

produkt 1 produkt 2 produkt 3 produkt 4 produkt 5 produkt 6 produkt 7

240 1/min 3,06 4,65 6,38   7,91   9,43   9,64 12,00

230 1/min 4,65 7,23 7,70   8,10 10,41 11,39 12,34

220 1/min 6,17 7,44 8,25   8,72 10,49 11,54 14,75

210 1/min 7,23 7,97 8,38 10,43 10,88 13,23 17,67

rXY –0,99611 –0,88627 –0,92562 –0,92167 –0,92716 –0,96053 –0,95591

Źródło: opracowanie a. Manowska.

Tabela 8.  statystyka t-studenta

Table 8.  t-student statistic

Produkt wzbogacania

produkt 1 produkt 2 produkt 3 produkt 4 produkt 5 produkt 6 produkt 7

statystyka t-studenta –15,98 –2,71 –3,46 –3,36 –3,50 –4,88 –4,60

Źródło: opracowanie a. Manowska.

z  tablic  rozkładu  t-studenta dla przyjętego poziomu  istotności α = 0,05  i n – 2  stop-
ni swobody należy odczytać wartość krytyczną. Jeżeli z porównania obliczonej wartości t 
z wartością krytyczną  ta otrzyma  się nierówność  |t|  ≥  ta, wówczas hipotezę ho o braku 
korelacji między zmiennymi należy odrzucić na korzyść hipotezy alternatywnej. W prze-
ciwnym przypadku brak jest podstaw do odrzucenia sprawdzanego przypuszczenia (Moore 
i Mccabe 1999; secomski 1970).

hipoteza alternatywna jest sformułowana jednostronnie, więc obszar krytyczny jest jed-
nostronny. Jest on określony przez zależność:

P(t ≤ – t2a) = a
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Jeżeli przyjęto a = 0,05, to dla 2 stopni swobody i prawdopodobieństwa 2 a = 0,10 wartość 
krytyczna odczytana z tablic rozkładu t-studenta wynosi t0,10;2 = 2,920. Ponieważ zachodzi 
tempiryczne1,3,4,...,8 < –2,92 = –t0,10;2 (tzn. wartość statystyki z próby znajduje się w obszarze 
krytycznym), hipotezę o braku zależności pomiędzy badanymi zmiennymi należy odrzucić 
na korzyść hipotezy alternatywnej, co oznacza, że na podstawie analizy danych zawartych 
w tabelach 2–7 zauważyć można, że zwiększanie częstotliwości skoków płyty roboczej sto-
łu koncentracyjnego wpływa pozytywnie na proces rozdziału badanego mułu. 

Jednakże dla Produktu 2 hipotezy zerowej nie można odrzucić, gdyż zachodzi
tempiryczne2  >  –2,92  =  –t0,10;2.  należy  zatem  określić  przyczynę  fizyczną  takiego  stanu; 
prawdopodobnie  wynika  to  z  błędu  odbioru  Produktu  2  z  płyty  stołu  po  procesie  roz- 
działu. 

Można również założyć, że wartość współczynnika korelacji dla Produktu 2, po wyklu-
czeniu błędów odbioru, wynosi –0,92. Wartość ta jest bliska wartości empirycznej wyno-
szącej –0,89. Przyjęto zatem weryfikowaną hipotezę, H1: ρ = –0,92. Wówczas nie można 
posługiwać się statystyką t. należy skorzystać z innej zmiennej określonej jako (czaplicki 
2014):

1 1ln
2 1

+
=

−
RZ
R

która ma asymptotyczny rozkład normalny, o wzorze (czaplicki 2014):
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rozkład zmiennej jest szybkozbieżny, co pozwala na korzystanie z niej przy małych n.
hipotezę należy odrzucić, jeśli obliczona wartość statystyki Z’ przekracza liczbę kα speł-

niającą warunek 

P{/Z’| ≥ kα = α

�ª kα jest kwantylem rzędu α standaryzowanego rozkładu normalnego.

zakładając, że sprawdzana hipoteza jest prawdziwa, dokonano standaryzacji zmiennej 
(czaplicki 2014):
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z obliczeń otrzymano Z’ = 0,42. Dla a = 0,05 ka wynosi 1,96. Ponieważ obliczone Z’ 
nie spełnia warunku |Z’| ≥ 1,96, więc nie ma powodu do odrzucenia hipotezy głoszącej, iż 
ρ = 0,92. Dla  takiej wartości współczynnika korelacji wychodzi  również  istotność  staty-
styczna w teście t-studenta.

kolejnym etapem analizy  jest określenie wpływu parametrów technologicznych stołu 
koncentracyjnego na proces wzbogacania, a co się z tym wiąże – na zmianę wartości użyt-
kowej produktów finalnych. W tym celu określono wzorzec, czyli produkty wzbogacania 
uzyskane przy zalecanych teoretycznych parametrach technologicznych rozdziału dla zia-
ren drobnych na stole koncentracyjnym (Błaszczyński i in. 2001). zawartość popiołu w po-
szczególnych wzorcowych produktach wzbogacania przedstawiono poniżej:

�� produkt 1 – 3,01
�� produkt 2 – 3,95
�� produkt 3 – 4,72
�� produkt 4 – 10,32
�� produkt 5 – 35,38
�� produkt 6 – 42,75
�� produkt 7 – 78,60
�� produkt 8 – 80,30.

chcąc  zobrazować  powiązania  pomiędzy wzorcem  a  uzyskanymi  produktami wyko- 
rzystano miary  odległości. W  literaturze  dotyczącej  badań  statystycznych  jest wiele  do-
stępnych miar odległości pomiędzy obiektami, jak odległość euklidesowa, odległość miej-
ska (Manhattan, city block), odległość czebyszewa, czy odległość potęgowa (aczel 2010). 
W  przypadku  badań  dotyczących  obliczenia  odległości między  obiektami w  przestrzeni 

rys. 10. Porównanie otrzymanych produktów z teoretycznym wzorcem (opracowanie a. Manowska)

fig. 10. comparison of produced half products with theoretical model (a. Manowska elaboration)
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wielowymiarowej najbardziej bezpośrednim sposobem jest obliczenie odległości euklide-
sowej, zgodnie z zależnością (aczel 2010):

( ) ( ) ( )22
1 1, m n nd x x xµ µ µ= − +…+ −

�ª µi  –  wzorzec,
xi  –  poszczególne produkty rozdziału mułu dla częstotliwości skoku płyty stołu.

należy  zauważyć,  że  na  odległość  euklidesową  duży wpływ mają  różnice  jednostek 
między wymiarami, na podstawie których te odległości są wyliczane. W przypadku prze-
prowadzonego badania empirycznego uzyskane wyniki pomiarów są w tych samych jed-
nostkach co zdefiniowany wzorzec. zatem odległość euklidesową wyliczono opierając się 
na surowych danych, a nie na podstawie danych standaryzowanych. 

Dokonano obliczeń dla wszystkich częstotliwości skoku płyty stołu. obliczenia wyko-
nano w oprogramowaniu Matlab 7.1, a wyniki zestawiono w tabeli 8.

Tabela 8.  odległość euklidesowa wyznaczona dla częstotliwości skoku płyty stołu

Table 8.  euclides distance determined for the stroke frequency of table

częstotliwość 
skoku płyty stołu 

1/min

Produkt 
1

Produkt 
2

Produkt 
3

Produkt 
4

Produkt 
5

Produkt 
6

Produkt 
7

Produkt 
8

240 0,05 0,70 1,66 2,41 25,95 33,11 66,60 33,01

230 1,64 3,28 2,98 2,22 24,97 31,36 66,26 27,26

220 3,16 3,49 3,53 1,60 24,89 31,21 63,85 25,50

210 4,22 4,02 3,66 0,11 24,50 29,52 60,93 19,48

Źródło: opracowanie a. Manowska. 

odległości  pomiędzy  obiektami  dla  poszczególnych  częstotliwości  skoku  płyty  stołu 
została zobrazowana na wykresach (rys. od 11 do 14), które sporządzono dla każdej często-
tliwości skoku płyty stołu oddzielnie.

na  podstawie  sporządzonych  wykresów  (rys.  11–14)  stwierdza  się,  że  produkty  1–4 
można uznać za koncentraty, gdyż są one zbliżone do wzorca (tab. 6), natomiast produkty 
5–7 są silnie zanieczyszczone  frakcjami ubocznymi  (ziarnami kamienia). zatem z wyżej 
przedstawionych analiz można odczytać efektywność (dokładność) procesu wzbogacania, 
czyli stopień zawartości balastu w poszczególnych produktach wzbogacania. 

ilość frakcji ubocznych oraz wielkość odchyleń otrzymanych produktów wzbogacania 
od wzorca wyraża właśnie obliczona odległość euklidesowa. odległość ta wyraźnie charak-
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rys. 11. Wykres odległości produktów od wzorca dla częstotliwości skoku płyty stołu 210 1/min 
(opracowanie a. Manowska)

fig. 11. histogram for the stroke frequency of table 210 1/min (a. Manowska elaboration)

rys. 12. Wykres odległości produktów od wzorca dla częstotliwości skoku płyty stołu 220 1/min 
(opracowanie a. Manowska)

fig. 12. histogram for the stroke frequency of table 220 1/min (a. Manowska elaboration)



190 Mazurek i inni 2016 / Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 32(3), 173–194

rys. 14. Wykres odległości produktów od wzorca dla częstotliwości skoku płyty stołu 240 1/min 
(opracowanie a. Manowska)

fig. 14. histogram for the stroke frequency of table 240 1/min 
(a. Manowska elaboration)

rys. 13. Wykres odległości produktów od wzorca dla częstotliwości skoku płyty stołu 230 1/min 
(opracowanie a. Manowska)

fig. 13. histogram for the stroke frequency of table 230 1/min 
(a. Manowska elaboration)
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teryzuje stopień dokładności pracy maszyny. ze sporządzonych wykresów można z kolei 
określić rozkład prawdopodobieństwa efektywności procesu wzbogacania i określać praw-
dopodobne rozproszenie lub niedokładność rozdziału.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania wykazały, że obniżanie częstotliwości skoku płyty stołu po-
woduje pogorszenie jakości produktów wzbogacania badanego mułu węglowego. Podejrze-
wa się także, że na wyniki rozdziału wpływały inne czynniki, tj. duży kąt nachylenia płyty 
stołu oraz brak odmulenia materiału przed skierowaniem do wzbogacania. Dowodem na-
ukowym postawionych hipotez jest analiza zależności oraz analiza odległości euklidesowej 
produktów od teoretycznego wzorca. uzyskane wyniki potwierdzają tezy założone w arty-
kule, a otrzymane produkty wzbogacania można przykładowo wykorzystać jako dodatek 
do tzw. mieszanek energetycznych lub jako jeden z komponentów używanych do produkcji 
pelletów, czy też brykietów. należy także pamiętać, że badania przeprowadzano na stole la-
boratoryjnym o niewielkich rozmiarach, zatem wzbogacanie w skali przemysłowej powinno 
przynieść znacznie lepsze rezultaty. Można zatem przypuszczać, że zastosowanie materiału 
odmulonego,  jak  i ustalenie prawidłowego nachylenia płyty  stołu oraz dobór optymalnej 
częstotliwości  skoku  płyty  stołu,  spowoduje  uzyskanie  lepszych  jakościowo  produktów. 
uzyskane efekty wzbogacania wyznaczają kierunek dalszych badań nad doborem optymal-
nych czynników wzbogacania mułów surowych na stołach koncentracyjnych.
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Laboratoryjno–statystyCzna anaLIza WPłyWu 
Wybranych parametróW technoLogicznych 

stołu konCentraCyjnego na ProCes WzbogaCanIa Mułu WęgLoWego

s ł owa   k l u c z owe

wzbogacanie grawitacyjne, stół koncentracyjny, muły węglowe, analiza statystyczna

s t r e s z c z e n i e

stoły koncentracyjne należą do grupy najstarszych  i najdokładniejszych wzbogacalników gra-
witacyjnych o bardzo szerokim spektrum zastosowania. W krajowym przemyśle węgla kamiennego 
stosowane były głównie do wzbogacania antracytu. Przeprowadzone badania dowodzą, że można je 
również wykorzystać do wzbogacania drobno uziarnionych węgli kamiennych. W artykule przedsta-
wiono rezultaty wzbogacania mułów węglowych na stole koncentracyjnym typu WiLfLeY; uzyska-
ne wyniki pokazują, że wzbogacanie mułów przy wykorzystaniu stołów koncentracyjnych umożliwia 
wytworzenie koncentratów i półproduktów węglowych o zadawalających parametrach jakościowych, 
w których zawartość popiołu waha się w granicach od kilku do kilkunastu procent. Wzajemne po-
wiązanie między składem rzeczywistym a procesem wzbogacania określono na podstawie analizy 
zależności.  analiza  korelacyjna  pozwoliła  określić  istotność  statystyczną  pomiędzy  parametrami 
technologicznymi procesu wzbogacania a otrzymanymi parametrami jakościowo-ilościowymi pro-
duktów, co pozwala prawidłowo prowadzić proces technologiczny wzbogacania wybranej kopaliny. 
Proces wzbogacania badanego mułu przeprowadzono, przyjmując najbardziej niekorzystne parame-
try konstrukcyjne,  tzn. wykorzystując płytę rowkowaną; kąt nachylenia płyty wynosił 6º, ponadto 
analizowany materiał nie został odmulony. 
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Laboratory and statisticaL anaLysis of chosen concentrating tabLe 
technoLogicaL parameters infLuence on coaL sLudge enrichment process

keywo r d s

gravitational enrichment, concentrating table, coal sludge statistical analysis

ab s t r a c t

concentrating tables are a group of one of the oldest and most precise gravitational concentrators 
with a broad spectrum of application. They were used mainly for the anthracite enrichment process in 
the domestic coal industry. conducted research prove that they can be also used for the enrichment of 
fine grained coals types. The article discusses the results of coal sludge enrichment using WiLfLeY 
concentration tables, as  the results obtained show that coal sludge enrichment using these concen-
tration tables allows for the production of coal concentrates and half-products of satisfying quality 
parameters, the ash content of which varies between several and a dozen or so percent. The recipro-
cal connection between the actual contents and enrichment process has been determined based on 
a dependency analysis between the changing characteristics. The correlation analysis allowed for an 
evaluation of the dependencies between the technological parameters of the enrichment process and 
the obtained qualitative-quantitative parameters results, which allows the given mineral enrichment 
process to perform correctly.  The enrichment process of the studied sludge has been performed using 
the most unfavorable construction parameters i.e. using sulcate plate, its inclination angle remained at 
6°, furthermore studied material has not been hyphenated. 


